4试验研制报告
2019年底我们完成了《塑料球压痕硬度计量器具量值溯源与传递框图》（系统表）的修订，这为修订《塑料球压痕硬度计校准规范》提供个前提条件。
塑料球压痕硬度计在汽车等行业有一定范围的使用。目前广泛使用布氏硬度试验在测量较软材料硬度时，试验压痕的边缘极不规整和清晰，不可能做到精确测量。塑料球压痕硬度试验作为替代布氏硬度测量较软材料的硬度试验之一，相信在其它行业和领域逐步会得到愈来愈多的应用。国内多家单位每年不断来电话咨询有关事宜，迫切要求量值传递。
[bookmark: _GoBack]目前国外尚未建立基、标准装置，他们的量传和溯源采用分步法，不是正真意义的量值传递与溯源。有些国外厂商表示希望能到我国基准上量传和溯源。
1塑料球压痕硬度块的技术要求与以前一致；
2塑料球压痕硬度计的要求与以前一致；
由于塑料球压痕硬度量值传递已开展多年，按次要求完全可以开展正常量值传递工作。
我国现已完全有能力大批量生产符合ISO要求的标准硬度块和硬质合金球头,采用国际标准是完全可行的。




